
Stortklaar beton Certificatie
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Druksterkte EN 12390-3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Betonconsistentie  (proef van de 
zetmaat) EN 12350-2 Ja Ja

Betonconsistentie (uitspreiding op de 
triltafel) EN 12350-5 Ja

Betonconsistentie ( Vébé proef) EN 12350-3 Gevraagd Ja
Betonconsistentie (graad van 
compactheid) EN 12350-4 Ja

Volumemassa van vers beton EN 12350-6 Ja Ja Ja
Schijnbare volumemassa van het 
verhard licht of zwaar beton EN 12390-7 Ja Ja Ja

Luchtgehalte (betonspecie) EN 12350-7 Ja Ja
Wateropslorping NBN B 15-215 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Analyse van het mengwater EN 1008(1997) Ja

Proef onder accreditatie


